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Uberblick

Der FokusTest ist eine umfangs-
reduzierte Gebrauchswertpriifung
der DLG zur Produktdifferenzierung
und besonderen Herausstellung von
Innovationen bei Maschinen und
technischen Erzeugnissen, die vor-
wiegend in der Land- und Forst-
wirtschaft, im Garten-, Obst- und
Weinbau sowie in der Landschafts-
und Kommunalpflege eingesetzt
werden. Der Fokus wird in diesem
Test auf die Priifung qualitativer
Einzelkriterien eines Produktes,

wie z.B. Dauerfestigkeit, Leistung
oder Arbeitsqualitat gerichtet.

Das Produkt

Der Testumfang kann Kriterien

aus dem Priifrahmen eines DLG-
SignumTests, der umfassenden
Gebrauchswertpriifung der DLG
fir technische Produkte enthalten
und schlielst mit der Veroffent-
lichung eines Priifberichtes und der
Vergabe des Priifzeichens ab.

Im vorliegenden DLG-FokusTest
wurde an einem dreischichtigen
elastischen Bodenbelag fiir Narko-
se- und Aufwachboxen in Pferdekli-
niken die Dampfungswirkung bei
geringer und hoher Druckbelastung
sowie unter verschiedenen klimati-

schen Bedingun-
gen untersucht.
Weiterhin wurden
seine Bestdandigkeit
gegentiber stall-
relevanten Sduren tiberpriift und
die Rutschfestigkeit in trockenem
und nassem Zustand ermittelt.
Grundlagen fiir die Tests waren die
DLG-Priifrahmen flir Bodensysteme
in der Pferdehaltung, Stand August
2011, und fur elastische Stallboden-
beldge, Stand April 2013. Andere
Kriterien als die dargestellten wur-
den nicht untersucht.
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Beschreibung
und Technische Daten

Gepriift wurde der dreischichtige
elastische Bodenbelag BEL-
MONDO® Kingsize fiir den Einsatz
in Narkose- und Aufwachboxen
von Pferdekliniken.

Die Matte wird durch ein Rahmen-
profil umschlossen und mit einer
Abdeckleiste zur (Boxen-)Wand hin
abgeschlossen.

Tabelle 2:
Technische Daten

GroBflachenbelag BELMONDO® Kingsize

Deckbelag

fugenloser GroBflachenbelag aus Vollgummi, Dicke 15 mm,

Shore-Hérte A ca. 67, Oberseite und Unterseite Hammerschlagprofil,
Abmessungen maximal 525 cm x 600 cm

Zwischenschicht

Unterlage

KRAI-PUR-Schaumstoff, Dicke 25 mm, Abmessungen 155 x 120 cm

Schalenmatte aus Gummi, Dicke 25 mm,

Abmessungen 135 ¢cm x 120 cm

Gesamtdicke 65 mm

Gewicht (ohne Befestigungselemente) 34,5 kg/m?
Farbe (Deckbelag/Unterlage) schwarz
Bild 2:

Systemskizze GrofSflichenbelag BELMONDO® Kingsize
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Beurteilung — kurz gefasst

Der elastische Bodenbelag BEL-
MONDO® Kingsize konnte durch
sehr gute Dampfungseigenschaften
unter allen klimatischen Bedingun-
gen auch bei erhohter Tieraktivitat
tiberzeugen. Verschleifs- und Ver-
formungserscheinungen konnten im

Tabelle 1:
Ergebnisse im Uberblick

Priifmerkmal
Déampfungswirkung
— im Neuzustand
Gelenkskalotte vorher
Hufeisen vorher (10.000 / 2.000 N)
— nach Dauertritt (100.000 Tritte)
Gelenkskalotte nachher
Hufeisen nachher (10.000 / 2.000 N)
— nach klimatischer Belastung
Gelenkskalotte -20°C
Gelenkskalotte +40°C
Hufeisen -20°C (10.000 / 2.000 N)
Hufeisen +40°C (10.000 / 2.000 N)

Dauertritt

bleibende Verformung
VerschleiB

Labortest nicht beobachtet werden.
Das als Deckbelag eingesetzte Ma-
terial erwies sich als bestandig ge-
geniiber fast allen eingesetzten
Prifmedien. Bei haufigem Einsatz
von Reinigungsmitteln auf Peressig-
sdurebasis kann es im Lauf der Zeit

Priifergebnis

34,0 mm
37,3/24,5 mm

32,9 mm
35,9/25,8 mm

31,9 mm
34,1 mm
36,8/19,2 mm
37,1/21,8 mm

<5%

MaBanderung nach klimatischer Belastung

nach Lagerung bei -20°C
nach Lagerung bei +40°C

Séaurebestandigkeit

-0,5%
+0,4%

zur Versprodung des Materials
kommen. Der Bodenbelag erwies
sich in den Rutschfestigkeitsversu-
chen in trockenem und nassem Zu-
stand als rutschfest sowohl fiir bar-
hufige als auch fiir beschlagene
Pferde.

Bewertung*

++

++

++

++

+ +
++
++

++

keine ++
nicht nennenswert +

nicht nennenswert +

Futtersduregemisch

Harnsdure

Ammoniak

Schwefelige Saure

Stalldesinfektionsmittel (auf Basis von Ameisenséure und Glyoxylséure)
Peressigséure

Hufol

Rutschfestigkeit**

Barhuf, trocken/nass
Hufeisen, trocken/nass

* Bewertungsbereich: + +/+/0/—-/—-— (o = Standard)

** Bewertung Rutschfestigkeit: — = Anforderungen nicht erflillt (u < 0,45) / + = Anforderungen erflillt (u > 0,45)

keine Veranderung
keine Veranderung
keine Verdanderung
keine Veranderung
keine Veranderung

Versprodung der Priifkorper;

Verhértung > 5%
keine Veranderung

p>0,45
p>0,45

nicht nennenswert +
bestindig +
bestandig +
bestandig +
bestindig +
bestandig -+
bedingt bestindig o
bestindig +
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Die Methode

Dampfungswirkung

Als Kriterien fur die Dampfungs-
wirkung wurden Verformbarkeit
bzw. Elastizitdt des eingesetzten
Materials in Anlehnung an DIN EN

Bild 3:
Eindruckversuch mit Gelenkskalotte

Bild 4:
Eindruckversuch mit Hufeisen

Bild 5:

ISO 2039-1 mittels Kugeleindruck-
versuch auf einer Zug-Druck-Priif-
maschine bestimmt. Mithilfe eines
Stahlhufes (Hufeisen, Grofbe 4) wur-
den an verschiedenen Stellen des
Bodenbelags Eindruckversuche mit

BELMONDO® Kingsize im Dauertrittversuch

kontinuierlicher Kraftsteigerung bis
10.000 N (ca. 1.000 kg) durchge-
fuhrt. Zur Abschdtzung der Damp-
fungswirkung beim Abliegen und
Aufstehen der Tiere wurde der Ver-
such zusatzlich mit einer runden,
dem VorderfuBwurzelgelenk dhn-
lichen Kalotte (r = 120 mm) und
einer Eindringkraft bis 2.000 N

(ca. 200 kg) wiederholt. Gemessen
wurde dabei die Eindringtiefe des
Hufes beziehungsweise der Ge-
lenkskalotte in Abhdngigkeit von
der Eindringkraft als MaR fir die
Dampfungswirkung des Boden-
belags.

Um eine Veranderung der Elastizi-
tat im Verlauf der Nutzung ab-
schatzen zu konnen, wurde eine
10-jdhrige Alterung durch Dauer-
belastung mit Huftritten simuliert.

Bei BELMONDO® Kingsize handelt
es sich um einen Liegefldchen-
belag, der seiner Nutzung entspre-
chend 100.000 Tritten mit einer
Belastung von jeweils 10.000 N
(ca. 1.000 kg) ausgesetzt wurde.

Als ,Huf” dient ein gelenkiger
Druckkorper mit einem Durchmes-
ser von 105 mm und einer Auf-
standsfldche von 75 cm2 Ein 5 mm
breiter Ring an der Sohle tiberragt
die restliche Flache als Tragrand
des Hufhorns.

Nach Ende der Dauertrittprifung
wurden die oben beschriebenen
Eindruckversuche mit dem Stahlhuf
und der Gelenkskalotte wiederholt.
Zusatzlich wurde der Bodenbelag
auf Schaden, bleibende Verfor-
mungen und einen Verlust der
Rickstellkraft hin untersucht.

Da Bodenbelage fiir Pferde oft
auch im AuBenbereich verwendet
werden, wurde der Temperaturein-
fluss durch Wiederholung der Ver-
formbarkeitspriifung nach jeweils
24-stlindiger Lagerung bei -20 und
+40°C im Klimaschrank tiberpriift.
Vor und nach den Lagerungsversu-
chen wurden auch die Abmessun-
gen des Prifmusters und die
Shore-Harte des Deckbelags ver-
messen, um Verdnderungen fest-
stellen zu kénnen.
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Tabelle 3:
Priifmedien im Uberblick

Sdurebestandigkeit

Gemals DIN EN 1SO 175:2010 (Ver-
halten von Kunststoffen gegen fluis-
sige Chemikalien) wurden 5 x 5 ¢cm
grolle Prifkorper aus dem Material

Priifmedium
Destilliertes Wasser (Standard)

des Deckbelags gegeniber ver- Futtersauren
schiedenen stallrelevanten Sauren

und Chemikalien untersucht. Je-

weils drei Priifkorper wurden in das ,
jeweilige Priifmedium bei Raum- Exkrementsduren
temperatur flr einen Zeitraum von — Harnsaure

28 Tagen eingetaucht gelagert. Die — Ammoniak

Priifmedien wurden wochentlich
gewechselt. Hufél wurde abwei-
chend davon einmal wdchentlich
in einer Menge von 1 ml mittels
Pipette aufgetropft (Oberfldchen-
Kontaktversuch). Nach Versuchsen-
de wurden die Prifkdrper mit des-
tilliertem Wasser abgespiilt und

24 Stunden getrocknet.

— Schwefelige Saure

Desinfektionsmittel
— Stalldesinfektionsmittel

— Peressigsaure

Hufdl

Vor und nach dem Versuch wur-
den Gewicht, Abmessungen und
die Shore-Hdrte A gemessen.
Zusétzlich erfolgte nach dem Ver-
such eine visuelle Beurteilung der
Prifkorper-Oberflachen hinsicht-
lich sichtbarer Verdanderungen wie
Farb- und Glanzveranderungen,
Quellungs- und Zerstorungserschei-
nungen sowie Kristallbildung. Alle
Prifkoper wurden im Vergleich
zum Standard Wasser bewertet.

Rutschfestigkeit

Die Messungen zur Rutschfestig-
keit erfolgten mit dem mobilen
DLG-ComfortControl Priifstand
mittels Gleitzugverfahren. Dabei
wurde ein kiinstlicher Pferdehuf,
ein mit 10 kg belasteter Zugkdrper
(@) mit geschlossenem Kunststoff-
hufeisen (Polyurethan) mit hufge-
treuem Hartegrad zur Simulation
eines Barhufes und (b) mit Hufeisen
Grofse 5 mit einer Geschwindigkeit
von 20 mm/s tiber den Priifling ge-
zogen. Die registrierten Zugkréfte
wurden mit dem Aufstandsgewicht
ins Verhdltnis gesetzt und daraus
der Reibbeiwert p berechnet. Die
Versuche fanden sowohl auf trocke-
ner als auch auf mit Wasser be-
feuchteter Bodenoberflache statt.

Bild 6:

Fir Bodenbeldge in der Pferde-
haltung fordert der DLG-Priifrah-
men eine Reibbeiwert von mindes-
tens p = 0,45 sowohl im trockenen
als auch im nassen Zustand.

Bild 7:

Konzentration

Konzentrat aus Ameisen-, Milch-, Propion- und
Zitronenséure (pH 2)

geséttigte Losung (0,4 %)
32%-Ldsung
5'6 % 802

2%-Losung eines Produktes auf Basis von
Ameisensaure und Glyoxylsaure

2 % Wofasteril E400

auf Basis von Balsamterpentin-, Calendula-, Sesam-
Avocado- und Jojobadl

Rutschfestigkeitsmessung nass, mit Barhuf

Rutschfestigkeitsmessung trocken, mit Hufeisen
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Die Testergebnisse im Detail

Dampfungswirkung

Bei den Eindruckversuchen im
Neuzustand mit der Gelenkskalotte
betrug die Eindringtiefe 34,0 mm
bei einer Eindringkraft von 2.000 N.
Der hieraus errechnete Auflage-
druck von 7,8 N/cm2 lasst eine sehr
geringe Belastung der Karpalgelen-
ke beim Abliegen und Aufstehen
erwarten. Nach der Dauertrittbelas-
tung verringerte sich die Eindringtie-
fe der Kalotte nur unwesentlich auf
32,9 mm, sodass sich der Auflage-
druck nur sehr geringfiigig auf 8,1
N/cm? erhohte (siehe Bild 2). Ver-
formbarkeit und Elastizitét veran-
derten sich entsprechend kaum.

Bei den Eindruckversuchen im
Neuzustand mit dem Hufeisen be-
trug die Eindringtiefe 37,3 mm bei
einer Eindringkraft von 10.000 N.
Der hieraus errechnete Auflage-
druck betragt 161,7 N/cm2. Mit der

hoheren Belastung soll die eine er-
hohte Aktivitat des Pferdes, z.B. Be-
wegung in den héheren Gangarten
oder wahrend Spielverhaltens und
Auseinandersetzungen, simuliert
werden. Bei 2.000 N Eindringkraft,
entsprechend z.B. schrittweiser Be-
wegung, betrug die Eindringtiefe
24,5 mm und der errechnete Aufla-
gedruck 32,2 N/cm2. Nach der
Dauertrittbelastung verringerte sich
die Eindringtiefe des Hufes bei
10.000 N Eindringkraft nur gering-
fugig von 37,3 auf 35,9 mm bezie-
hungsweise erhohte sich von 24,5
auf 25,8 mm bei 2.000 N Eindring-
kraft. Verformbarkeit und Elastizitat
verdnderten sich entsprechend
kaum.

Eine Bewertung flir 10.000 N Belas-
tung ist aufgrund zu weniger Ver-
gleichsergebnisse zurzeit noch nicht
moglich.
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Bild 8:

Druckbelastung bei Simulation des Abliegens (Gelenkskalotte)
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Bild 9:

Druckbelastung bei Simulation aktiver Bewegung (Hufeisen)

Dauertrittbelastung

Nach der Dauertrittpriifung mit
100.000 Wechselbelastungen bei
10.000 N wurde kein nennenswer-
ter Verschleils an der Oberfliche
festgestellt. Bleibende Verformungen
konnten nicht beobachtet werden.

Klimatische Belastung

Nach Lagerung bei -20 °C war hin-
sichtlich der Kantenldngen der BEL-
MONDO® Kingsize-Priifmusters
eine sehr geringe Schrumpfung um
0,5 % zu beobachten. Die Damp-
fungswirkung ldsst unter Kélteeinwir-
kung etwas nach, wobei sich die
Eindringtiefe im Kalottenversuch von
34,0 mm auf 31,9 mm und im Huf-
eisenversuch von 37,3 mm bei
10.000 N auf 36,8 mm und von
24,5 mm bei 2.000 N auf 19,2 mm
verringerte. Dennoch sind die erziel-
ten Werte als sehr gut zu bewerten.

Nach Lagerung bei +40°C hatten
sich die Kantenldngen des Priifmus-
ters um 0,4 % sehr geringfligig aus-
gedehnt. Die Dampfungswirkung
verdnderte sich unter Warmeeinwir-
kung kaum. Die Eindringtiefe im
Kalottenversuch stieg von 34,0 mm
auf 34,1 mm duferst geringfligig an,
blieb also nahezu unverandert. Im
Hufeisenversuch verringerte sich
die Eindringtiefe von 37,3 mm bei
10.000 N auf 37,1 mm beziehungs-
weise von 24,5 mm auf 21,8 mm
bei 2.000 N nur leicht. Die erzielten
Werte sind damit als sehr gut zu
bewerten.

Bild 10:
BELMONDO® Kingsize nach der
Dauertrittpriifung
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Sdurebestandigkeit

Stellvertretend fiir das als Deckbe-
lag der BELMONDO® Kingsize-
Matte verwendete Material wurden
Priifkdrper des Bodenbelags BEL-
MONDO® Basic flir den Test ver-
wendet. Der Hersteller bestatigte
schriftlich die Identitit beider Mate-
rialien.

Das Material verhielt sich gegen-
Uber Futtersiaure, Exkrementsiuren,
Stalldesinfektionsmitteln auf Amei-
sensdure- und Glyoxylsdurebasis
sowie gegeniiber Huf6l stabil. An
den Priifkorpern waren nach 28
Tagen visuell keinen nennenswerten
Verdnderungen erkennbar. Lediglich
an den in das Futtersduregemisch
eingelegten Prifkorpern waren
nach dem Abtrocknen leichte weil3-
liche Veranderungen an der Ober-
flaiche zu beobachten. Die Differen-
zen in Gewicht, Dicke und Shore-
Harte A zwischen behandelten und
unbehandelten Priifkdrpern waren
im Allgemeinen sehr gering und
lagen im Bereich des Standards
Wasser.

Messbare Verdnderungen zeigten
sich an den Prifkérpern, die in Per-
essigsdure eingelegt waren. Die
Prifkorper waren merklich sproder
und hatten einen Teil ihrer Elastizi-
tat verloren. Die Shore-Harte A
stieg dabei um etwa 9% an. Den-
noch kann das Material als bedingt
bestandig eingestuft werden, da im
Laborversuch mit hoher Konzentra-
tion gearbeitet wurde.

Gegeniiber den getesteten Priifme-
dien scheint der Bodenbelag BEL-
MONDO® Kingsize fiir den Einsatz-
zweck bezogen auf seine Material-
bestandigkeit grundsatzlich geeig-
net. Desinfektionsmittel auf Peres-

Fazit

Bild 11:

Priifkérper nach

dem Saurebestindig-
keitstest
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Bild 12:

Gemessene Reibbeiwerte im Verlauf der Messstrecke (Hufeisen, nass)

sigsdurebasis sollten bei einer Nut-
zung in Pferdekliniken aber nicht
regelmalig eingesetzt werden, um
eine Funktionseinschrankung auf
Dauer zu vermeiden. Bei gelegentli-
cher Anwendung durften sich Aus-
wirkungen nicht oder erst nach
mehrjahrigem Einsatz zeigen.

Rutschfestigkeit

Die in den Gleitzugversuchen mit
Barhuf- und Hufeisengleitkorper ge-
messenen Reibbeiwerte lagen so-

wohl unter trockenen als auch unter
nassen Bedingungen lber dem ge-
forderten Grenzwert von p = 0,45.
Die BELMONDO® Kingsize-Matte
gilt damit sowohl fir barhufige als
auch fiir beschlagene Pferde als
rutschfest.

Bild 12 zeigt die Verteilung der ge-
messenen Reibbeiwerte am Beispiel
einer Messung mit Hufeisen in tro-
ckenem Zustand. Das Profil spiegelt
gut die Hammerschlag-Struktur des
Deckbelags wieder.

Auf Basis von Laborversuchen
wurde im vorliegenden DLG-Fokus-
Test der Bodenbelag BELMONDO®
Kingsize fiir Pferde auf seine Damp-
fungswirkung bei geringer und
hoher Druckbelastung sowie unter
verschiedenen klimatischen Bedin-
gungen untersucht. Der Bodenbelag
tiberzeugt durch gute Dampfungs-
eigenschaften im Neuzustand wie

auch nach Dauertrittbelastung

und nach klimatischer Belastung.
Weiterhin wurde die Bestandigkeit
gegenliber stallrelevanten Sduren
und Chemikalien tGberpriift. Die
BELMONDO® Kingsize-Matte zeig-
te sich dabei fiir den Einsatz im
Pferdestall als geeignet. Jedoch soll-
ten Desinfektionsmittel auf Peressig-
sdaurebasis nicht regelmalig bzw.

haufig angewendet werden, da

das Material dadurch versprodet.

In Rutschfestigkeitsversuchen er-
wies sich der Bodenbelag sowohl
fur barhufige als auch beschlagene
Pferde als rutschfest in trockenem
und nassem Zustand.

Das Produkt erfiillt die Anforderun-
gen der DLG-Priifrahmen fiir die
untersuchten Kriterien.
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Weitere Informationen

Weitere Testergebnisse zu
Bodenbelédgen fiir Pferde kénnen
unter www.dIg-test.de/stallein-
richtungen heruntergeladen
werden. Die zustandigen DLG-
Fachausschiisse haben zu den
Themen Tiergerechtheit und Rin-
derhaltung verschiedene Merk-
blatter herausgegeben. Diese sind
kostenfrei unter www.dlg.org/
merkblaetter.html im PDF-For-
mat erhdltlich.

Die DLG

Priifungsdurchfiihrung

DLG eV,

Testzentrum

Technik und Betriebsmittel,
Max-Eyth-Weg 1,

64823 Grols-Umstadt

DLG-Priifrahmen

Bodensysteme fiir Pferde
(Stand 08/2011) /

Elastische Stallbodenbeldge
(Stand 04/2013)

Fachgebiet

Innenwirtschaft

Laborleiter

Dr. Hermann Buitkamp

Priifingenieur(e)

Dipl.-Ing. agr. Susanne Gackler*

* Berichterstatter

Die DLG ist — neben den bekann-
ten Prifungen landwirtschaftlicher
Technik, Betriebs- und Lebensmit-
teln — ein neutrales, offenes Forum
des Wissensaustausches und der
Meinungsbildung in der Agrar- und
Erndhrungsbranche.

Rund 180 hauptamtliche Mitar-
beiter und mehr als 3.000 ehren-
amtliche Experten erarbeiten
Losungen fiir aktuelle Probleme.
Die tiber 80 Ausschiisse, Arbeits-
kreise und Kommissionen bilden
dabei das Fundament fiir Sach-
verstand und Kontinuitat in der
Facharbeit. In der DLG werden
viele Fachinformationen fur die
Landwirtschaft in Form von Merk-
bldttern und Arbeitsunterlagen
sowie Beitragen in Fachzeitschriften
und -biichern erarbeitet.

Die DLG organisiert die weltweit
flihrenden Fachausstellungen fir die
Land- und Erndhrungswirtschaft.
Sie hilft so moderne Produkte, Ver-

fahren und Dienstleistungen zu
finden und der Offentlichkeit trans-
parent zu machen.

Sichern Sie sich den Wissensvor-
sprung sowie weitere Vorteile und
arbeiten Sie am Expertenwissen
der Agrarbranche mit! Weitere
Informationen unter www.dlg.org/
mitgliedschaft.

Das DLG-Testzentrum
Technik und Betriebsmittel

Das DLG-Testzentrum Technik und
Betriebsmittel Grof3-Umstadt ist der
Malstab fiir gepriifte Agrartechnik
und Betriebsmittel und fihrender
Priif- und Zertifizierungsdienstleister
fir unabhéngige Technik-Tests.

Mit modernster Messtechnik und
praxisnahen Priifmethoden stellen
die DLG-Priifingenieure Produkt-
entwicklungen und Innovationen
auf den Prifstand.

Als mehrfach akkreditiertes und
EU-notifiziertes Priflabor bietet das

DLG-Testzentrum Technik und
Betriebsmittel Landwirten und Prak-
tikern mit den anerkannten Technik-
Tests und DLG-Priifungen wichtige
Informationen und Entscheidungs-
hilfen bei der Investitionsplanung
fur Agrartechnik und Betriebsmittel.

ENTAM

European Network for Testing of
Agricultural Machines ist der
Zusammenschluss der europdischen
Prifstellen. Ziel von ENTAM ist
die europaweite Verbreitung von
Priifergebnissen flir Landwirte,
Landtechnikhandler und Hersteller.
Mehr Informationen zum Netzwerk
erhalten Sie unter www.entam.com
oder unter der E-Mail-Adresse:
info@entam.com

PR * .

ENTAM

registered * ok

14-351
© 2014 DLG
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